IN-CHEMIE IN-EPOX 4090 CRYSTALL

TRANSZPARENS EPOXI ONTO GYANTA

Tulajdonsagok IN-EPOX 4090 CRYSTALL két komponens(, szintelen, epoxi 6ntégyanta
Alkalmazas Szintelen lakk, alkalmas kdzepes és kis forgalmu fellletekre

Viztiszta és magas UV stabilitasu gyanta, fényes esztétikus fellilet ad, mely kdnnyen tisztithato.
Felhordasa soran minimalis szaghatas, benzilalkohol és nonil-fenol higité anyagoktdl mentes.

Kiszerelés Szett A+B 28 kg (2 kanna)
A komp 18,97 kg
B komp 9,03 kg
Tarolas Eredeti, bontatlan csomagoldsban 36 honapig eltarthato.

Térolasi hémérséklet +10°C és +30°C kozott.

Anyag siirliség Komponens A 1,1 kg/l vizsgalati h6mérséklet +20°C.
Komponens B 1,02 kgl ISO 2811
Keverék A+B 1,1 kg/l

Szaraz anyag tartalom 100% (térfogat és tomegszazalékban)

Mechanikai jellemzék

Nyom¢ szilardsag ~60 MPa 28 nap, +20°C, I1SO 604
Hajlito szilardsag ~30 MPa 28 nap, +20°C, ISO 178
Tapadas >1,5 N/mm? 7 nap +20°C, EN 4624
Keménység Shore D 79 7 nap +20°C, ISO 868
Hoallésag Terhelés tipusa*® HOémérséklet

Tartos +50°C, szaraz

Révid ideig +80°C, szaraz és nedves**

*Ne terhelje egyidejlileg mechanikailag és kémiailag
**Példaul gbztisztitas estén fellépd koérulmeények
Vegyi ellenallas A vegyszerek széles kdrének ellenall. Keérjlk, olvassa el a vegyi ellendllas tablazatot.

VOC tartalom Az IN-EPOX 4090 CRYSTALL maximalis megengedett VOC-tartalma <500 g / |, ezért a termék
megfelel a 2004/42 EU iranyelv IIA / j tipusanak.

Anyagsziikséglet Adott alkalmazas esetén tesztelni kell. Tobb mm vastagsagban 6nthetd.

Aljzat A beton aljzat szilardsaga min. 25,0 N / mm2 nyomdészilardsagu és legalabb 1,5 N / mm2 fellileti
szilardsagu kell legyen. A betonfeliilet legyen szilard részecskéktél, szennyezédésektdl mentes, el
kell tavolitani a régi bevonatokat, olaj és, zsirfoltokat.

Csak IN-EPOX termékekkel el6leg kezelt (alapozd + szines fed6réteg), zart porusu fellletekre



Aljzat el6készités

Felhordas feltételei
Aljzat h6mérséklete
Kornyezeti hém.
Alapanyag hém.
Relativ légnedvesség
Harmat pont

Upozornéni

Keverés
keverési arany

Keverési eljaras

Kever6 berendezés

Felhordas

Szeszam tisztitas

Feldolgozhatosag

Kovetkez6 réteg
alkalmazasa

Terhelhet6ség

Ajanlasok a
kivitelezéshez

ajanljuk.

Az aljzatnak por- zsir- és méas szennyezG6déstdl mentesnek kell lennie (mert ezek a
szennyez6dések levalasztd hatasuak lehetnek). Az aljzat legyen szaraz, a maradék nedvesség
maximum 4% lehet. A felllet pdrusait meg kell nyitni, ezért a felhordas el6tt homokfuvassal

marassal vagy durva csiszolassal kell kezelni a fellletet, a port ipari porszivéval kell eltavolitani a
burkolando feliiletrél.

min. +15°C, max. +25°C

min. +15°C, max. +25°C

min. +15°C, max. +25°C

. 75%

Az aljzat és az alapanyag h6mérséklete min. + 3 ° C a harmatpont felett kell lennie.

El kell kerliIni a paralecsapddast a frissen felhordott burkolatra — megakadalyozza a réteg
kotéseét..

Komp A: Komp B =67,74 : 32,26 sulyarany =2,1: 1 suly arany

El6szor keverje fel az A. Ezutan a B komponenst 6ntse bele és alaposan keverje legalabb 2
percig.

Elektromos, alacsony fordulatszamu (300-400 ford./min) keveré berendezést hasznaljon.
Alkalmazas el6tt mérje meg az aljzat nedvességtartalmat, hémérsékletét. Ellenérizze az aljzat
el6készités mindségét.

A kivitelezés modjat minden adott esetben az alkalmazas tipusanak megfeleléen kell ki

valasztani.

Térhaldsddas el6tt a gyanta oldoszere az aceton. A kitérhaldsodott anyagot csak mechanikai uton
lehet eltavolitani.

Hémérséklet Keverés utani nyitott id6
+10°C ~110 perc

+20°C ~90 perc

+30°C ~70 perc

Aljzat hémérséklet Min varakozasi id6 Max varakozasi id6

+10°C ~30 dra 3 nap
+20°C ~24 6ra 2 nap
+30°C ~18 éra 1nap

A fenti értékek tajékoztato jellegliek, tesztelni sziikséges.

Hémérséklet Jarhat6 Enyhe terhelés Teljes terhelhetdség
+10°C ~48 6ra ~6 nap ~10 nap

+20°C ~24 6ra ~4 nap ~7 nap

+30°C ~22 6ra ~4 nap ~7 nap

A fenti értékek tajékoztato jellegliek, a kdrnyezeti koriilmények befolyasolhatjak.

Az aljzat nedvesség tartalmat gondosan ellendrizze. Ahol az aljzat egyenetlen, a mélyebben fekvé
feliletek nedvesség tartalmat kiilébn mérje meg. Az egyenetlen aljzatot alapozé gyanta és
kvarchomok alkalmazasaval készitse el6 simara és egyenesre.

Ha az aljzat repedéseket tartalmaz, ezeket kezelje a repedés tipusanak megfeleléen (statikus
vagy dinamikus repedések).



Kiegészités

A felhordott gyanta réteget, ha a h6mérséklet 20C alatt van, 14 napig, 20 C felett 7 napig védeni
kell a nedvességtdl, parakicsapdédastol és a viztdl.

A biztonségra és az egészségre vonatkozo informéaciokért olvassa el a Biztonsagi Adatlapot.

A dokumentumban szereplé valamennyi adatot laboratériumi vizsgalatokkal allapitottak meg. A
gyakorlatban ezek az értékek valtozhatnak, és minden eltérés tulmutat az iranyitasunkon.

Ezek az ajanlasok hosszu tavu tapasztalatokon alapulnak a megfeleléen tarolt és felhasznalt
vegyipari termékek fejlesztésében és alkalmazasaban. Az alkalmazasi feltételek valtozékonysaga
és az adatok jellege miatt az informaciéonak vagy mas szobeli vagy irasbeli informaciénak nem
kell garantalnia a kielégité eredményt. Az IN-CHEMIE Technology s.r.o. nem vallal felelsséget a
kivitelezés minéségéért. A kivitelezének kell megvizsgalnia, hogy a termék megfelel-e a tervezett
alkalmazasnak.

Mindig ellendrizze, hogy a termék Miiszaki Adatlapjanak legujabb verziéjat hasznalja.

Minden termékre vonatkozé dokumentum (mlszaki adatlap, biztonsagi adatlap,
teljesitménynyilatkozat stb.) a kdvetkezd cimen talalhaté www.novia.hu


http://www.novia.hu/

